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Zamawia]acy/Customer/Besteller 2 Odbiorca/Cansignee/Empfanger 3 |
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Zaméwienie Klienta Nt/ Customer#s Qrder No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nt/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
ZW21004009 73540581 ‘
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Stan dostawy/ Cond.of delivery/ Lieferzustand
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h‘b\rrriiarlProduc_:!fErz_eUgnistatddek!GrngfStahlsurte Nr wytopu/Heat No./Charge Nr | Sztuki/Pieces/Stiicke Wiazki/Bundles Waga/Weight
4/Diam./Durchmesser/Diug./Length/Lange [0t sosa11] =R s /Bunde [eosz | /Gewichtlkg) ey
CELSAMAX BSQOSP 10.0 HO572338 2 5972
CELSAMAX B500SP 10.0 HO572337 6 17.947 |
i
i
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Suma / Total : ] 8 23.819
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%]
gf":’ﬁofu’ C% [Mn% |Si% P % s % Cu% |Cr% [N % Mo % vV % N % |[CEV %
eat No
Charge-Nr [T557 [Ters | erz | cr3 [ e [ers [cre [ e | crs: [ em [ cao [ con [caz |
HO572338 0.21 0.79 0.13 0.0156 0,040 0.29 0.20 ¢.13 0.03 0.002 0.009 | 0.4161
HO572337 0.20 0.80 0.12 0.013 0.032 0.29 0.23 0.15 0.04 0.002 0.010 [0.4171 L
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Krajowa deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych/ Declaration of Performance/Leistungserklarung Dyrektor Jaﬁﬂéﬂ:’r/-ﬂﬁalit}f' -agér}g" Eldsek |
02/2021 (PL) ,5 Kierownik\Hudowy
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CELSA SWIADECTWO ODBIORU 31 /Bescheinigungsnummer

ROUP  HUTA OSTROWIEC INSPECTION CERTIFICATE 235416260
ABNAHMEPRUFZEUGNIS
A " ) G .
GEpwhe WS E9 THOWIEE™ §8; 2 010 wedtug/acc. to/entsprechend EN 10204:2004 Data dokumentu/Date of issue/Datum der
ul.Samsonowicza 2 Asstting
27- 400 Ostrowiec Sw. Poland
) s 16.09.2021 702
Zamawiajacy/Custormer/Besteller : 3 Odbtorca/Consipnee/Empfanger
BOWIM S.A. : KORTE
3 ]
Niwecka 1E Palisadowa 20/22 |
41-200 SOSNOWIEC 01-940 Warszawa
wrascounTrRYAND. SLASKIE Polska : A7) KrsycountyiLand: MAZOWIECKIE Polska A
Zamowienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ ‘Werksautrags-Nr |
ZW21004009 73540681
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o/Machanical and tachnological |

:roqggﬁeg{h’igchan‘ che u d technologische Eigﬁnschaftan

Wiasnosci mechaniczne i technologiczn

Ok 0.057

HO572338 0.812 598 687 1.156 26.0 10.5
'672338 0.609 569 858 1.16 21.4 9.5 Ok 0.057
/572338 | 0.609 571 664 1.16 25.6 1.1 Ok 0.063
HO572337 0.607 559 660 1.16 25.0 10.5 Ok 0.063
HO572337 0.611 175 640 1.17 20.0 8.7 Ok 0.071
HO572337 0.611 27 530, 624 1.18 23.6 10.9 Ok 0.058B
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Wiasnosci mechaniczne i tech slogiczne/Mechanical and tachnologicatl propertias/Mechanische und technologische Eigenschaften

for Wytoput Udarmo$é / Impact test / Kerrbschlagbiegeversuch

Heat No/ Typ prébki/Type of sp. Kierunek/Direction | Temp. Praca famania/lmpact ene;gv!Schlagarbait KV 4] Wartoéé &rednia
Charge-Nr /Probenform {Richtung { 1°€l Udarnaét/impact/Kerrbschlagbiegeversuch KC [Jfem2] ."Average.’M‘rtteiweni
[ Ba7 [ cach fcoz B | 1 [oe 2 caz 3 [eez [ <4

: Znak CE/CE mark/CE-Zeichen
Metoda produkcji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / QTB.
lako§é powierzchni bez wad/No surface defects/Oberflachenbeschatfenheit ohne Beanstandung

205 204 |

7aswiadczamy, ze dostarczone wyroby sa zgodne z wymaganiami zaméwienia klienta./ Dyrektor Jakoéci/ Quality Manager/S. Klusek ‘
MWe hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer \
brder, /

s wird bestitigt, daB die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht. 705 [zl




