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/Bescheinigungsnummer

Nr dokumentu /Document No.

235409728

[ aza

Data dokumentu/Date ot issue/Datum der

ul.Samsonowicza 2 ROsieling
27- 400 Ostrowiec $w. Poland
AD1 A2 20.07.2021 pr=m
Zamawiajgcy/Customer/Besteller Odbiorca/Consignee/Emptanger g
BOWIM S.A. KORTE I
Niwecka 1E Palisadowa 20/22 |
41-200 SOSNOWIEC 01-940 Warszawa |
| KRAJICOUNTRY/LAND SLASKIE Polska Fori i ~ FaoeT) srjicouniyiang: MAZOWIECKIE Polska E -ADB2 |
Zamowienie Klienta Nr/ Customer#s Ordar No/ Kuncenbesteli -Nr Ziecenie Prod. Ni/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
ZW21004350 73540310 .
A07 [ aos!
Wedtug/ according tof antsprechend Cechowania/ Marking/ Znaki zgodnosci/ Conformity marks/ Ubereinstimmungszeichen _1I
Kennzeichnung u’émi E - e H
PN-H-93220 201802 TUSISIKISINSSTT | 1YY % Erral -
PV ViV IV IV VANV IV “ |
802
Stan dostawy/ Cond.of delvery/ Lieterzustand {
are [eot] R0E [
wrmnarlProducthrzeugms.fGalunelerade!Stamso'te Nr wylopu/Heat No./Charge Nr Sztuki/Pieces/Stiicke WiazkifBundles Waga/Weight ‘
[Diam./Durchmesser/Dlug /LengthlLange [so150081]] oy [&7 | /Bunde [ooaz | [Gewichtlkg] it
CELSAMAX BS00SP 12.0 HO571162 5 14 942
CELSAMAX B500SP 12.0 HO571156 2 5.976 |
!
Suma / Total 7 20.918 |
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%] |
Nr Wytopu/ C % Mn % |Si % P % S % Cu % |Cr% Ni % Mo % V % — N % [CEV% |
Heat No/ :
Charge-Nr [aoy o1 o7z [Ten [cma [cis 78 o8 c82
HO571162 0.21 0.80 0.13 0.021 0.039 0.27 .21 f \ 0.4151
HOGE71156 0.21 0.86 0.15 0.016 0.037 0.30 0.12 { © 0.010— 0.4117
i
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Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%] ?
Nr Wytopu/ 5 i
Heat No/ i
Charge-Nr |—'—" [‘"— [ . E [ i |
]
i
|
i

Krajow
02/2021 (PL)

a deklaracja wiasciwosci uzytkowych/ Declaration of Performance/Leistungserklarung

201

Dyrektor Jakoéci/ OQuality Manager/S. Klusek
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ABNAHMEPRUFZEUGNIS

Nr dokumentu /Document No.
fBescheinigungsnummer

235409728

A0

wedtug/acc. to/entsprechend EN 10204:2004
Aussteliung

Data dokumentu/Date of issue/Datumn der

P g 20.07.2021 [z2 ]
Zamawiajacy/Customer/Besteller Odbiorca/Consignee/Empfanger
BOWIM. S.A. KORTE
Niwecka 1E Palisadowa 20/22
41-200 SOSNOWIEC 01-940 Warszawa
| krascountrviang: SLASKIE Polska a8} kmycountyians MAZOWIECKIE Polska ADBZ

Zaméwienig Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr

ZW21004350

Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
73540310

A7

W{’asnoécl mschamczna i tachnologlcznalMechanical and tschn I

N Wytopu}

Heat No/

Charge-Ne. |

e

HOb571162 0.875 588 688 117 21.0 2.4 Ck 0.070
HO571162 0.879 576 B79 1.18 21.3 12.4 Ok 0.073
H0671162 0.884 579 679 1.17 22.3 8.6 Ok 0.074
HO571156 0.882 571 677 1.19 21.8 8.7 Ok 0.069
HO571156 0.877 555 662 1.19 24.0 10.9 Ok 0.070
HO571156 0.893 557 666 1.20 24.3 10.4 Ok 0.076

Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological ptoperties/Mechanische und technologische Eigenschaften

_Nr Wytopu/

Udarnosé / Impact test / Kerrbschlagbuegevarsuch

Heat No/ Typ prébki/Type of sp.| Kierunek/Direction | Temp. Praca tamania/lmpact energy/Schlagarbeit KV [J] Wartos¢ srednia
Charge-Nr /Probenform /Richtung [*c] Udarno$é/impact/Kerrbschlagbiegeversuch KC [J/cm2] [Average/Mitteiwert
BO7 C40/C41 fcoz fcas 1 cé2 2 c42 3 c42 g c41 !

Metoda produkcji / Manufacturing ro
Jako§¢ powierzchni bez wad/No s

Znak CE/CE mark/CE-Zeichen

205

Faswiadczamy, ze dostarczone wyrob
MWe hereby certify that the material de
prder. /

nbad above complies wi rh ‘the te

™ “"

"

Z05

Dyrektor Jakosci/ Ouality Manager/S. Klusek

Es wird bestétigt, dald die Lieferung den Beste Ianforderunge{ié en;s,brscht




