€RNROSTAL ¢

LABEDY

SWIADECTWO ODBIORU
INSPECTION CERTIFICATE

PR-20210006000 ( 326709 )

[202]3.1 wg PN-EN 10204:2006

3.1 acc PN-EN 10204:2006

Data wysfania: Krakow, dn 04.08.2021 11.22:00

Producent / Producer Zamawiaigcy/purchaser Adres wysytki / Address:

Cognor S.A. BOWIM SA. Korte

42-360 Poraj, ul Zielona 26 1. Pali /2 ul. Palisadowa 20/22

Oddziat Ferrostal tabedy w Krakowie Ul Fabmadaws 20/20 S

31-372 Krakéw, ul. Tadeusza Sendzimira 1 01-940 01-940

Warszawa Warszawa
Nr zaméwnia klienta / Purchase Order No: Nr listy zatadunkowej / Load list no Nr wagonu / samochodu Nr dowodu dostawy
AO7 ZW21004145 243797 WU 1679E 326709
A lloé / quantity Paczki / bundles  Kod pochodzenia .
Wyréb / produkt Mg szt pcs Origin code Nr partii/ Lot batch no  Nrwvtopu / Heat number
1 Pret zebrowany fi 16 B500SP 12m 2,64 1 40-173 7841DN 130323
Bo1 [Bos] B07
C71-092 | Skiad chemiczny / Chemical composition %

c Mn Si P S Cr Ni Cu \ Al N As Sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007 0,019 0,050 0,380
Ten ] eiz | |_e3 | Wasciwosci mechaniczne / Mech. properties

Re Rm | Rm/Re R As At Agt  fzginanie 90° | cdginanie 20° : LIt maa Sheng Masa / Mass
[MPa] [MPa] MP2z] [%] 1%] [%] Bendtest | Rebendtest | TEMP['C] E'W - IP::I:IMI m;;m T [kg/m]

581 673 1.16 0,076 19,4 8,3 pozytyw | pozytyw

584 674 1.16 17,2 8,3 1.564

577 672 1.16 21,0 B8

Normy, tolerancje aprabaty / Standards, loierances, approvals

Galunek

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1

rgrace BSOOSP

SK TP-19/0039 - verzia 01

Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu.

r i
ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1.

PN-H-93220:2018

IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1 -

!ntended uses. Reinforcement of concrete.
2 Pret zebrowany fi 16 BS00SP 12m 1,76 1 40-176 7841DN 130323
B13] B08 Bo7
C71-c92 | Skiad chemiczny / Chemic‘ﬁl_ composition [%]
c Mn Si P ) Cr Ni Cu v Al N As
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007
e | Jciz ] | c13 | wWasciwosci mechaniczne / Mech., properties
Re Rm Rm/Re fR As A1 Agt  [Zginanie 90° O;ubw;::;u: 20 \Tmp—['?,‘]—r%‘ Masa / Mass
[MPa] [MPa] MPa] [%] [%} [%] Bend test | Rebend fest [’v123 | K] [ Kvaoesi) | kvaoor s (kg/m]
581 673 1.16 0,076 19,4 8,3 pozytyw | pozytyw
584 674 1.18 17,2 8,3 1.564
577 672 1.16 21,0 8,8
Normy, toferancie, aprobaty / Standards, tolerances, approvals ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

Gatunek /

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

B500SP

grade

SK TP-19/0038 - verzia 01

Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu.

intended

uses: Reinforcement of concrete.

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

PN-H-93220:2018

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

el
N

1 4 PQ.9-3./3




SWIADECTWO ODBIORU [A02]3.1 wg PN-EN 10204:2006

‘ n no STAL " INSPECTION CERTIFICATE 3.1 acc PN-EN 10204:2006

".ABE“Y PR-20210006000 ( 326709 ) Data wystania: Krakéw, dn 04.08.2021 1122:00
Producent / Praducer Zamawialacy/purchaser Adres wysylki / Address:
Cognor S.A. BOWIM S.A. Korte
42-360 Poraj, ul Zielona 26 I. Pali 2022 ul. Palisadowa 20/22
Oddziat Ferrostal Labedy w Krakowie ol Pelmadown I
31-372 Krakéw, ul. Tadeusza Sendzimira 1 01-940 01-840
Warszawa Warszawa
Nr zaméwnia klienta / Purchase Order No: Nr listy zatadunkowe; / Load list no Nr wagonu / samochodu Nr dowodu dostawy
ZW21004145 243797 WU 1679E 326709
llo$é / quantit Paczki / bundles h i
Wyréb / produkt ﬂ; =0 szt pcs Ko%ﬁ;; gg;r;ma Nr partii/ Lot batch no  Nr wytopu / Heat number
1 Pret zebrowany fi 16 B500SP 12m 2,64 1 40-173 7841DN 130323
[B08] Bo7
c71-092 | Skiad chemiczny / Chemical composition [%
C Mn Si P S Cr Ni Cu \'4 Al N As Sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007 0,019 0,050 0,380
Ten T TJez | 1 a3 | Wasciwoéci mechaniczne / Mech. properties
Re Rm Rm/Re R As A1 Agt ginanie 90° | Odginanie 20 5 St maad 5".""““:‘9 Masa / Mass
[MPa] [MPa] MPa] %] [%] (%] Bend test | Rebendtest | T€MP[*C) i"V — [P:\z Ianr\.;;..':ﬂE [Kijm i)
581 673 1.6 0,076 19,4 83 |pozytyw | pozytyw
584 674 1.15 17,2 83 1.564
577 672 1.16 21,0 8,8
PO ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1
IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1 “
Gatunek / grade B500SP Z “
. ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1
SK TP-19/0039 - verzia 01 IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1 4
PN-H-93220:2018 >

Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu.
Intended uses: Reinforcement of concrete.

2 Pret zebrowany fi 16 B500SP 12m 1,76 1 40-176 7841DN 130323
BO1 B08 BO7
¢71-Coz | Skiad chemiczny / Chemical composition [%]
c Mn Si P S Cr Ni Cu \" Al N As Sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007 0,019 0,050 0,380
Ten] [ciz | [ az | Wwasciwosci mechaniczne / Mech. properties
Re Rm Rm/Re R As A1 Agt  [Zginanie 90" | Odginanie 20° =y Uﬁammp:?nf:;’;mm | Mesa / Mass
[MPa] | (MPa] | MPal [%] {%! (%] Benatest | Rebendlest WV 123 | Kvid) ] Kva0ois() | Kvao0r7, 51 [kg/m]
581 673 1.16 0,076 19,4 83 |pozytyw |pozytyw
584 674 1.15 17.2 8,3 1.564
577 672 1.16 21,0 8,8
Normy. tolerancie, aprobaty / Slandards, tolerances, approvals ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1
\:

Iy
Gatunek fgrade  B500SP - / i “
- \ i
- -~ \  ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

SK TP-19/0038~ verzia0f~  \\ IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1 1
o . 'PN-H-93220:2018 °

Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu. o
Intended uses: Reinforcement of concrete. /_/’

1 4 PQ.9-3./3




llos¢ I quantity ~ Paczki/bundles  Kod pochodzenia .
Wyrdb / produkt Mg szt pcs Origin code Nr partii / Lot batch no  Nr wytopu / Heat number
6 Pretzebrdwany fi 16 B500SP 12m 2,70 1 40-155 7841EN 130323
B08 B07
c71-c92 | Skiad chemiczny / Chemical composition [%]
c Mn Si P S Cr Ni Cu v Al N As Sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007 0,019 0,050 0,380
Teu ] Jeiz | [ as | Walciwosci mechaniczne / Mech. properties
Udarnosc / Impad Strei
Re Rm RmVRe R As Ao Agt Zginanie 90" | Odginanie 20° 5 Masa / Mass
MPa] | [MPa] | [MPa] [%] [%] %) Sendfest | Revendtest | TMPC] frg/m]
557 642 1.15 0,073 22,8 89 pozytyw | pozytyw
554 643 1.16 24,2 8.2 1.530
556 641 1.15 21,5 8,3
Normy. aprobaty ! pp ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

Gatunek / grade BSUOSP

Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu.
Intended uses: Reinforcement of concrete.

IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1

SK TP-19/0039 - verzia 01

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1
IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1
PN-H-93220:2018

1

Pret zebrowany fi 16 BS500SP 12m 2,60 1 40-165 7841EN 130323
[e13] (o8] Bo7
¢71-¢92 | Skiad chemiczny / Chemical composition [%

Cc Mn Si P s Cr Ni Cu v Al N As sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,1 0,10 0,27 0,002 0,001 0,008 0,007 0,019 0,050 0,380
Jen | Jez] | a3 | wasciwosci mechaniczne / Mech. properties
Re Rm Rm/Re fR As Ato Agt  [zginanie 90" | O Ll TS m.mns;ﬁm%n m ] Masa / Mass
MPa] | [MPa] [MPa] %] [%] [%] Bend test | Rebendtest KV1.23 | K] | KVa0ossi) | Kvaoor7 5] tkg/m}

557 642 1.15 0,073 22,8 8,8 pozytyw | pozytyw IR
554 643 1.18 24,2 8,2 IR _”ﬁko
556 641 1.15 215 8.3 , FESNY

= !

Normy, tolerancje, aprobaty / Standards, tolerances, approvals

Gatunek / grade BSOOSP

Przewidywane zastosowanie. Zbrojenie betonu.
Intended uses: Reinforcement of concrete.

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1
IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1 w
IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1
PN-H-93220:2018

SK TP-19/0039 - verzia 01

lidl
- Pret zebrowany fi 16 BSO0SP 12m 2,53 1 40-163 T843ENO W
€71-c92 | Skiad chemiczny / Chernical composition [%] Uup

Cc Mn Si P S Cr Ni Cu " Al N As CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007 0,019 0,050 0,380
Ten Jeiz] | a3 | Wasciwosci mechaniczne / Mech. properties -

Re Rm Rm/Re fR As A Agt  [Zginanie 80° CR‘,' 0 hTem STC) m'm“;,’,;“ﬁ:::, - e Masa / Mass
MPal [MPa) MPa] [%] [%] [%) Bend test | Rebendest WV 1.23 | KVl | Kvaoossy) | kvaoor sp) lkg/m]

557 642 1.15 0,073 228 89 pozytyw | pozytyw

554 643 1.16 24,2 8,2 1.530

556 641 1.15 21,5 83
Nommy, tolerancje, eprobaty / Slandards, tolerances, approvals ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1 “
Gatunek / grade B500SP - ‘
- ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1
SK TP-19/0039 - verzia 01 IBDIiM-KOT-2017/0031 wydanie 1 15
PN-H-93220:2018
Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu
intended uses: Reinforcement of concrete.
¥4 PQ.9-3/3




-~

llosé / quantit Paczki/ bundles  Kod pochodzenia N
Wiyréb / produkt ng y = i O?igin e Nrpartii/ Lot batchno  Nr wytopu / Heat number
9 Pret zebrowany fi 16 B500SP 12m 2,60 1 40-157 7841EN 139323
[657]
71097 | Skiad chemiczmgeiic;al_c@msi_mn %,
C Mn Si P S Cr Ni Cu Y Al N As Sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,035 0,11 0,10 0,27 0,002 0,001 0,009 0,007 0,019 0,050 0,380
Jen | ez | T s | Wasciwosci mechaniczne / Mech. properties
+ | odginanie 20° Ddamodé MimpaciStrenght |
Re Rm Rm/Re R As At Agt  [Zginanie 80 Cﬁ- Ml;’: Temp [:C] Prace Bmania ! Ena Masa / Mass
MPa] | [MPa] MPa] [%] [%] [%] Bend test KV 123 | ki) | Kv3005L] | Rvaoor 5] [kg/m]
557 642 1.15 0,073 228 89 pozytyw | pozytyw
554 643 1.16 24,2 8,2 1.530
556 641 1.16 21,5 8,3
Normy, je. aprobaty / rds. approvals {TB-KOT-2017/0054 wydanie 1 T
IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1 ‘
Gatunek /grade  BS00SP = ‘
. ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1
SK TP-19/0039 - verzia 01 IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1
PN-H-83220:2018 15
Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu.
Intended uses: Reinforcement of concrete.
10Prgt zebrowany fi 16 B500SP 12m 2,62 1 40-178 7841FN 130184
808 Bo7
T71<92 |_Sklad chemiczny / Chemical composition [%]
C Mn Si P S Cr Ni Cu \" Al N As Sn Mo CEV
0,20 0,73 0,150 0,02 0,007 0,08 0,10 0,27 0,002 0,002 0,010 0,008 0,023 0,020 0,370
[en ] Jerz2] [ as | Wasciwoéci mechaniczne / Mech. properties
& Udamos¢ / Impact Strenght 1
Re Rm Rm/Re fR As Ao Agt 79 90° |« 20 = - Masa / Mass
MPa] | MPal | MPa) %] (%] po [ Benaten | Reveaten [ TP ) | e tkgim]
581 670 1.15 0,060 17,7 8,1 pozytyw | pozytyw
581 674 1.16 20,3 8,5 1.552
584 675 1.16 23,4 9,0

ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

Normy. je, aprobaty / 4 Y
IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1 “
; “!‘

Gatunek / grade BSDOSP
ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1

-
SK TP-18/0039 - verzia 01 IBDIM-KOT-2017/0031 wydanie 1
: PN-H-93220:2018

15

Przewidywane zastosowanie: Zbrojenie betonu.
Intended uses: Reinforcement of concrete.

Na podstawie przeprowadzonych badan uznano, ze wykonany wyr6b jest zgodny z zaméwieniem.
On the basis of the test it has been recognized that the product conforms with the order requirements.

Deklarujemy, ze powyzszy material nie wykazuje radioaktywnosc przekraczajacej 0,1 Bq/g ekwiwalentu 60 Co.
We declare, that above material does not display radiation exceeding 0,1 Ba/g 60 Co equivalent.

Powlerzchnie i wymiary - sprawdzono zgodno$¢ z zaméwieniem.
Surface and dimensions - tested according to purchase order.

Biuro Kontrofi Jakodci / Quality Control Office

44 PQ.8-3./3




