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Stan dostawy/ Cond.of delivery/ Lie‘erzustand
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My miar/Product/Erzeugnis/Gatunek/Grade/Stanlsorte Nr wylopu/Heat No /Charge Nr | SztukiPieces/Stucke Wiazki‘Bundles Waga/Weight
‘Sredn..’Diam./DurchmesserfDiug,lLength!Lange m Bon | [B07 | fBunde IGewichi[kgj 313

B500SP 25.0 1500 m HO568205 9 20642
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Dyrektor Jakosci/ Ouality Manager/S. Klusek
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Zamawiajacy/Customer/Bestetier Odpiorca/Consignes/Emptanger
BOWIM S.A. KORTE
Niwecka 1E Palisadowa 20/22
41-200 SOSNOWIEC 01-940 Warszawa
xrascounTrRYAAND. SLASKIE Polska A061 | weapCountyitand. MAZOWIECKIE Polska ADS2
Zambwienia Klianta Nr/ Customar#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nrj Werks Order No/ Werksautrags-Nr
2W21002289 73539862
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HO568205 3.758 538 635 1.18 18.5 9.9 Ok 0.080
HO569205 3.749 541 632 1147 20.0 13.9 Ok 0.079
HO569205 3.765 544 629 1.16 21.7 12.5 Ok 0.081
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Znak CE/CE mark/CE-Zeichen
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Paswiadczamy, ze doslarczone wyroby sa zgodne z wymaganiami zaméwienia klienta./

Me hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer
prder. /

Fs wird bestatigt, daR die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht. rmJ

Dyrektor Jakosci/ Quality Manager/S. Klusek
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