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(/ CELSA CELSA SWIADECTWO ODBIORU 3.1 IBescaeinigungsiummern
GROUP  HUTA OSTROWIEC INSPECTION CERTIFICATE 235404716
ABNAHMEPRUFZEUGNIS —
C A "HUTA OSTROWIEC" Sp. z 0.0. ; AQ3
ul%égmsonowicza 2 . Bt wecﬂugfacc. tm’entSpre‘:hend EN 10204'2004 Ezisa;_:g’?::g\emwl}me ot issue/Datum der
27. 400 Ostrowiec Sw. Poland
o1 e 01.07.2021 702
Zamawiajacy/Customer/Bes:elier Odbiorca’Consignee/Emarfanger
BOWIM S.A. KORTE
Niwecka 1E Palisadowa 20/22
41-200 SOSNOWIEC 01-940 Warszawa
kaascountrvaans SLASKIE Polska [Tawe1] kraicountyians MAZOWIECKIE Polska [aosz
Zamowienie Kiienta Ni/ Customer#s Order No/ Kundenbastall-Nr Ziecenie Prod. Ne/ Warks Order No/ Werksautrags-Nr
ZW21003106 73540247
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'\Jym\arIPmducUErzeugmsta-‘.u'\ekaradefStamsone Nr wytopu/Heat No /Charge Nr Sztuki/Pieces/Stucks Wigzk/Bandles Waga/Weignt
3dn./Diam /Durchmessar/Diug /Length/Lange m W e Bunde E‘E Gewichi(ka] 13
CELSAMAX B500SP 10.0 | HOS570877 4 11310
CELSAMAX B8500SP 100 | HO570847 4 11.987
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Suma / Total | 8 23.897
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HO570877 0.20 0.86 0.15 0.016 0.031 0.26 1 016 [A 093 :
HO570847 0:21 0.87 0.13 0.021 0.046 0.28 0.15 0.1 opz{. ] "3;
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Krajowa deklaracja wlasciwoéci uzytkowych/ Declaration of Performance/Leistungserklarung ‘ Dyraxtor Jakosci/ Ouality Manager/S. Klusek
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