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Nr dokumentu /Document No.
/Bescheinigungsnummer

235415063

Ausstellung

A02

03.09.2021

Data dokumentu/Date of issue/Datum der

202

Zamawiajgcy/Customer/Besteller
BOWIM: S.A.

Niwecka 1E

41-200 SOSNOWIEC
wrasrcounTRvianD. SLASKIE Polska

Odbiorca/Cansignee/Empfanger
KORTE

Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa

KkrapcouatyLans MAZOWIECKIE. Polska

——d
| AvsZ |

Zamdwienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr

ZW21004852

Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr

73540531

AOT [ aos
Wedlug/ according to/ entsprechend Cechowanie/ Marking/ Znaki zgodnoscl/ Conformity marks/ Ubereinstimmungszeichen |
Kennzeichnung E T i
PN-H-33220:2018-02 TN ATI TR ARV ANNY EETAL !
PN-H-93220:2018-02/SK TP-16_0148/LST EN10080:2006 I'/ZZ/Z 171 /171 P ////4 i
W vEm
802 Sl
Stan dostawy/ Cond.of delivery/ Lieferzustand |
QTB B804 ] AD4 205
W rProduct/Erzeugnis/Gatunek/Grade/Stahisorte Nrwylopu/Heat No /Charge Nr | SztukiPieces/Sticke Wigzki/Bundles WagaWeight
_..iDuanj.pumhmssafniug.lwmwmge [eo1,500.811 2057 o7 Bunde [eoez | IGewicht[kg] B
»o00SP 16.0 14.00 m HO571903 9 22062 |
|
]
|
|
Suma / Total 9 22.062 j‘
Analiza wytopowa { Cast analysis / Schmelzenanalyse [%]
ﬁr \:V\So?ul C % Mn % Si % P % S % Cu % Cr % Ni % Mo % VvV % N % CEV % &
eat No, |
Charge-Nr ["ge7 [en [cra c13 oT4 c75. c76 ci7 [Tere | [ crs [ cs0 cat {caz i
HO571903 0.21 0.87 0.14 0.022 0,044 0.28 0.16 0.12 0.02 0.002 0.008 | 0.4181 |
] I
|
{
|
i
Analiza wytopowa / Cast analysis f Schmelzenanalyse [%]
N Wytapu/
Heat No/ ] ]
Charge-Nr [ [ f e R f I [ [ [
|
|
H
|
1
1 A

01/2021 (PL)

irajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych/ Declaration of Performance/Leistungserklarung

Zo1
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Zamawiajacy/Customer/Besteller Ddbolorca/Cansignee/Empfanger

BOWIM S.A. 'KORTE '
Niwecka 1E Palisadowa 20/22
41-200 SCSNOWIEC 01-940 Warszawa

KRAJICOUNTRYALAND: SLASKIE Polska : A057| Keapcountrilang: MAZOWIECKIE Polska A082

Zamowienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
ZW21004852 73540531
ADT ADB |

czne/Mechanical and -technological |

Wiasnosci_mechaniczne i technologi

HO571903 1.551 532 639 1.20 21.9 14.1 ok 0.087
HO571903 1.647 524 620 1.18 24.5 12.9 Ok 0.081
7571903 1.654 525 623 1.19 24.4 12,9 Ok 0.081

| Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanischa und tachnologische Eigenschaften

Nytopu/ Udamosé / Impact test / Kerrbschlagbiegeversuch

Heat No/ Typ prébkilType of sp. Kierunek/Direction | Temp. Praca lamania/lmpact energy/Sch‘Eagarbéi't KV 1] Warto$é $rednia
/Probenform [Richtung [eC) Udarno§é/impact/Kerrbschlagbiegeversuch KC [Jfem2] [Average/Mittelwert

Charge-Nr

BOT| CA0/CAT coz E= 1 a2 2 CAz 3 taz | c43

i Fnak CE/CE marx/CE-Zaichen
Metoda produkcji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / QTB.
Uakosé powierzchni bez wad/No surface defects/Oberflachenbeschaffenheit ohne Beanstandung
205 204 |

Zaswiadczamy, e dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami zamdéwienia klienta./ Dyrektor Jakosci/ Ouality Manager/S. Klusek
MWe hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer
prder. /[

s wird bestatigt, daR die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht, o 2]




