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SPRAWOZDANIE Z BADANIA IDENTYCZNOSCI BETONU
NR BCWA/11379/14/2021

Zleceniodawca: SKANSKA S.A.
Al. Solidarnosci 173, 00-877 Warszawa

Budowa obiektu laboratoryjno — dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastruktura towarzyszaca,

Budowa™: przytaczami, ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk
Zywieniowych.
Numer protokotu: BCWA/1366/09/2021. BCWA/1489/09/2021, BCWA/56/10/2021
Numer zlecenia: BCWA/10/4/2021
Deklarowana klasa betonu*: C35/45 Receptura nr*: 16073604
Sposob pobrania probek: wg protokotu pobrania
Przechowywanie probek przed rozformowaniem™: w warunkach normowych przez okres normowy 16-72h
Przechowywanie probek po rozformowaniu**: przez caly okres dojrzewania probki przechowywane w warunkach normowych

Normy/Metody badawcze:
PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Czesc¢ 1: Pobieranie prébek i uniwersalna aparatura
A PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Czesc 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
A PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymalosé na Sciskanie probek do badan
PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu - Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych
A PN-EN 12390-7:2019-08+AC:2021-01 Badania betonu - Czes¢ 7: Gestosc betonu

Wyniki badania mieszanki betonowej i betonu

Konsystencja -|Zawartosé| Wiek Sila Gestosé Whytrzymaloéé na
e Data Data ; . ;| Diug. | Szer. | Wys. | Masa| . Zniszczenie i ; : :
Numer prébki Bbrania badania Opad stozka | powietrza | probki niszczaca ke objetosciowa Sciskanie

mm % dni mm mm mm kg kN kg/m? MPa

BCWA/1366/09/2021/1/1 = | 28.09.2021 | 23.11.2021 56 | 1500 [ 1500 | 1500 | 8,034 | 1062 + 2390 +20 472 16
180W 10 - 46,6

BCWA/1366/09/2021/1/2 s | 28.09.2021 | 23.11.2021 56 | 1500 | 1500 | 1500 (7,918] 1035 + 2340 +20 46,0 £15

BCWA/1489/09/2021/1/1 s | 30.09.2021 | 25.11.2021 56 | 1500 | 1500 | 150° {8,049 1146 + 2380 +20 509 17
150 W + 10 - 52.2

BCWA/1489/09/2021/1/2 s | 30.09.2021 | 25.11.2021 56 1500 | 1500 | 1500 | 7,942| 1203 4 2360 20 535 +1.8

BCWA/56/10/2021/1/1 s | 01.10.2021 | 26.11.2021 56 | 1502 | 1500 | 1500 7,854 | 1141 + 2340 +20 50,7 +1.7
160w £10 = 504

BCWA/56/10/2021/1/2 s | 01.10.2021 | 26.11.2021 56 | 1500 ) 1500 | 1500 (7,927 1124 + 2350 +20 50,0 £1.6

Normy/metody badawcze — A - badanie objete akredytacja.
Numer probki — metoda zageszczenia probki: S - stolik wibracyjny, W - wibrator wgtebny, R - recznie (ilos¢ uderzen).
Konsystencja — opad stozka --> rodzaj opadu stozka: W- wlasciwy, S- Sciety
Zniszczenie probki — typ zniszczenia: "+" - prawidlowe, "cyfra 1..9" - numer nieprawidlowego zniszczenia
Gestosc objetosciowa — Oznaczenie na podstawie rzeczywistych wymiarow i masy probek w stanie nasycenia woda.
Wiytrzymalosc na sciskanie — oznaczenie na podstawie wymiarow (R - rzeczywistych, D - deklarowanych).
'ba wykonujgca | godzina badania mieszanki betonowej - na protokole pobrania i badania.
<«yniki podane wraz z niepewnoscia pomiaru.
Podane warto$ci niepewnosci wynikow sa niepewnoscia rozszerzona obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 zapewniajacy poziom ufnosci ok. 95%.
Podane wartosci niepewnosci pomiaru obejmujg etap pobierania probek.

STWIERDZENIE ZGODNOSCI - IDENTYCZNOSC wg PN-EN 206+A1:2016-12

Kryterium 1 fom = fac+ 1 dla betonu wytwarzanego w warunkach
Wymagania dla: C35/45 Kryterium 2 fo2 fuc- 4 certyfikowanej kontroli produkcji
Wartosé Wymagane Wynik badania Spetnienie kryterium
Wartos¢ $rednia wytrzymalosci na $ciskanie fom [N/mm?] 46,0 497 TAK
Wartos¢ minimalna wytrzymatoéci na $ciskanie foi [N/mm?] 41,0 46,6 TAK
STWIERDZENIE ZGODNOSCI: Beton pochodzi z populacji identycznej pod wzgledem wytrzymalosci charakterystycznej z
betonem klasy C35/45.

W stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasade prostej akceptacji; ryzyko blednej akceptacji/fodrzucenia wynikaw pomiardw znajdujacych sie poza przedziatem lolerancii wynosi do 50%. R

Numer protokotu Element* i

BCWA/1366/09/202 | PIWNICA -ELEMENTY PIONOWESCIANA SC2/26 W OSI 11/B2-L28CIANY KLATKI SCHODOWE.J K3 -SZACHTU WINDOWEGO
1 W OSIACH 10-10A/L2 - SC2/11, SC2/12, SC2/13, SC2/14, SC2/15, SC2116SLUPY $3/03 W OSI 11/F2, S3/05 W O8I 112

PIWNICA -ELEMENTY PIONOWESCIANA SC2/19 W 0S| E/9C-10, SC2/18 W OSI 10/E-A2 SLUPY S2/19 W OSI9D/E, S2/20 W

SCWA/I489/091202 | g W O8I 10/E, 52/23 W OSI 10/A2SCIANA. SC2/20 W 0S| J2/9-10SLUPY S2137 W OS] 91J2, 52138 W OS1 9DLJ2. 8239 1 0%
10/J2SCIANA SC2/24 W OSI K2/9F-10

BCWAS6/10/2021 | PIWNICA -ELEMENTY PIONOWESCIANA SC2/23 W OSI D/5A-6C RDZENIE S2/12 W OSI D/5A, 5213 W 0S| DI6A. S2/14 W OS
D/BCSCIANA SC2/23 W OSI 8/12-J2, SC2/40, SC2/41, SC2/42SELUPY S2/35 W 0S| 8/12, S2/36 W 0S| 8/J2
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Data sporzadzenia: 26.11.2021 Autoryzowal/a: Kinga Krzyzek - Specjalista ds. badar’l—l
" Informacie przekazane przez klienta o o _ Dokument wygenerowany elektronicznie w LabMaster.pl

" Szczegolowe informacje dotyczace okresu | warunkow pielegnacji probek s3 rejestrowane w systemie
LabMaster

Podane wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych probek. " I I I' I ' I' ' III I I' I I l II II I III

Bez zgody laboratorium niniejsze sprawozdanie z badania nie moze byc¢ powielane inaczej. jak lylko w calosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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